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Planung Produktion Verbau

 Firmengründung 1993

 Herstellung von Lehmbaustoffen, Kalkbaustoffen und Ziegelfliesen

 Kernkompetenzen:

 Durchführung von verschiedenen Forschungsvorhaben

 Abschluss diverser Projekte im Kontext „Nachhaltige Baustoffherstellung“

 Entwicklung eines eigenen Pro Lehm Baukonzeptes:
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Die Verknüpfung von Handwerk und Forschung seit fast 30 Jahren

Kostengünstig

Regional

Rückbarbar CO2 reduzierend

Wohngesund

Energieautark
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Verunreinigung der Innenraumluft durch diverse Quellen

Dominanz der Innenraumluft gegenüber
der Außenluft

 Heutzutage ist der Innenraum zum
typischen Aufenthaltsort des modernen
Menschen geworden; oft werden hier bis
zu 90 Prozent der Zeit verbracht

 Pro Tag atmet ein Erwachsener
durchschnittlich etwa 20 Kubikmeter Luft
ein und aus.

 Dieses Luftvolumen entspricht einer
Masse von ca. 25 Kilogramm, sie
übersteigt damit bei weitem die Masse an
pro Tag verzehrten Lebensmitteln und
Trinkwasser

Quellen, die chemische Stoffe kontinuierlich
freisetzen können
(Schadstofftransfer/-emission in die Innenraumluft)

 Baustoffe

 Möbel und Einrichtungsgegenstände

 Mensch und Tier ( Ausatmung von
Kohlendioxid und Feuchtigkeit )

 Reinigungsmittel

 Verhaltensweisen ( Rauchen, Abbrennen
von Kerzen, Verwendung von Duftölen)

 Beim Lüften kann auch unter Umständen
die Außenluft zur Verunreinigung der
Innenraumluft beitragen
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Schadstoffe in Gebäuden – Schadstoffgruppen

Nach Sven Bünger, Dipl.-Chem.
AgBB – Ausschuss des Umweltbundesamtes zur gesundheitlichen Bewertung von

Bauprodukten und deren Richtwerten

Hauptgruppen Untergruppen einzelne Wirkstoffe

Anorganische Stoffe

Organische Stoffe

Biologische Stoffe

Gasförmige Stoffe
Partikel, Faserstäube
Schwermetalle
Radioaktive Stoffe

leichtflüchtige organische Verbindungen (VVOC)
flüchtige organische Verbindungen (VOC)
schwerflüchtige organische Verbindungen
(SVOC)

Schimmelpilze

Bakterien

CO2, CO, NOx
Asbest, KMF, Nanopartikel
Pb, Hg, Cr
Radon, Thoron

Formaldehyd
über 50 Einzelstoffe
PCP; PCB; PAK

Aspergillus Fumigatus,
Stachybotrys
viele unterschiedliche Arten
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Schadstoffe in Gebäuden – Reduzierung

Die wichtigsten Maßnahmen um
Schadstoffe in der Innenraumluft zu
reduzieren

 Baustoffe auswählen die keine Schadstoffe
emittieren

 Achtung bei Möbelkauf und anderen
Einrichtungsgegenständen

 Richtiges Lüften

 Zwangsbelüftungsanlagen

 Innenraumluftfilter

 Baumaterialien die Schadstoffe
adsorbieren

Die wichtigsten mineralischen
Wandbeschichtungen

 Gipsputz

 Zementputz

 Kalkzementputz

 Kalkputz

 Lehmputz
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XXX

Sorption

Adsorption Absorption

Desorption

Substanzen werden an der
Oberfläche des adsorbierenden

Festkörpers festgehalten

Substanzen werden im Inneren des
absorbierenden Festkörpers

festgehalten
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Theorie der Luftfeuchteaufnahme und -abgabe an Baustoffoberflächen in Innenräumen
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Luftfeuchteaufnahme und -abgabe bei Basisputzen
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Luftfeuchteaufnahme und-abgabe in Abhängigkeit der Schichtstärke
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Vergleich Holz- zu Lehmoberflächen
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ZRS Architekten
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ZRS Architekten
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ZRS Architekten
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Erhöhung der Pufferwirkung von sorptiven silikatischen Baustoffe

Zeolithe und Ton
Ulf Voigtländer, Dipl.-Ing. für Baustoffverfahrenstechnik
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Erhöhung der Pufferwirkung von sorptiven silikatischen Baustoffe

Zeolithe und Ton
Ulf Voigtländer, Dipl.-Ing. für Baustoffverfahrenstechnik
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ZRS Architekten, Andrea Klinge, Eike Roswag – Klinge

H – House EU Forschungsvorhaben zu gesundem Raumklima



Dipl.-Ing. Marius Bierig 22

Dipl.-Ing. MatthiasRichter

Aus BAM Dissertationsreihe Band 66, Dr. Matthias Richter, Berlin 2010

0

500

1000

1500

2000

2500

Lehmputz 1 Lehmputz 2 Lehmputz 3 Kalk Gips Putz

Gesamtmasse adsobiertes 1-Pentanol an den Probeplatten in ug/m2

Gesamtmasse adsobiertes 1-Pentanol an den
Probeplatten in ug/m2



Dipl.-Ing. Marius Bierig 23

ZRS Architekten
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Forschungsprojekt Thoronexhalation von Wandbaustoffen

Pro Lehm, Dipl.-Ing. Marius Bierig
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Forschungsprojekt Thoronexhalation von Wandbaustoffen

Pro Lehm, Dipl.-Ing. Marius Bierig
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Forschungsprojekt Thoronexhalation von Wandbaustoffen

Pro Lehm, Dipl.-Ing. Marius Bierig
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Anwendungsbeispiel 1

Forschungsprojekt Thoronexhalation von Wandbaustoffen
Pro Lehm, Dipl.-Ing. Marius Bierig

 massives Mauerwerk ( neu oder alt )

 reiner Kalkbasisputz ( nur Kalk und Sand )

 Eigenschaften: diffusionsoffen, starke
antibakterielle Wirkung

 Pro Lehm Klima-Lehmbasisputz

 Eigenschaften: diffusionsoffen, hohe
Luftfeuchtigkeitsabsorption, hohe
Aufnahme von Schadstoffen aus der Luft,
exzellente Thoronadsorption,
wärmedämmend, festes Gefüge an der
Oberfläche
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Anwendungsbeispiel 2

Forschungsprojekt Thoronexhalation von Wandbaustoffen
Pro Lehm, Dipl.-Ing. Marius Bierig

 Alte Lehmfachwerkwand

 Mineralische Klima Membran

 Eigenschaften: Adsorption von Thoron
und anderen Schadstoffen,
wärmedämmend,
luftfeuchteregulierend, diffusionsoffen

 Pro Lehm Klima-Lehmbasisputz

 Eigenschaften: diffusionsoffen, hohe
Luftfeuchtigkeitsabsorption, hohe
Aufnahme von Schadstoffen aus der
Luft, exzellente Thoronadsorption,
wärmedämmend, festes Gefüge an der
Oberfläche
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Anwendungsbeispiel 3

Forschungsprojekt Thoronexhalation von Wandbaustoffen
Pro Lehm, Dipl.-Ing. Marius Bierig

 Fermazell Ausbauplatte

 Mineralischer Klima Kontaktlehm

 Eigenschaften: Adsorption von Thoron and
anderen Schadstoffen, wärmedämmend,
luftfeuchteregulierend, diffusionsoffen, sehr
gute Haftung

 Pro Lehm Klima-Lehmfeinputz

 Eigenschaften: diffusionsoffen, hohe
Luftfeuchtigkeitsabsorption, hohe Aufnahme
von Schadstoffen aus der Luft, exzellente
Thoronadsorption, wärmedämmend, festes
Gefüge an der Oberfläche
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Danke für Ihre
Aufmerksamkeit


